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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERENDAMAN BETON FC 30 MENGGUNAKAN ASAM 

SULFAT DENGAN MENGGUNAKAN SILICA FUME SEBAGAI 

SUBTITUSI SEMEN TERHADAP DURABILITAS BETON 

 

          Daya tahan beton dipengaruhi oleh perbandingan campuran mutu dan bahan 

penyusunnya. Untuk meningkatkan kualitas material beton maka dibutuhkannya 

perkembangan teknologi dalam material campuran pada beton adalah silica fume. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian durabilitas menggunakan asam sulfat dengan 

subtitusi silica fume sebagai material campuran pada beton dengan menganalisis 

pengaruh penggunaan silica fume sebanyak 10% dari jumlah semen terhadap setting 

time dan kuat tekan beton. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

subtitusi silica fume sebanyak 10% dan penambahan superplasticizer 1,5% dengan 

perendaman menggunakan asam sulfat untuk durabilitas beton. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimental. Hasil dari penelitian menunjukkan dengan 

penambahan silica fume dan superplasticizer dalam campuran beton dapat membuat 

waktu ikat lebih cepat dibandingkan tanpa penambahan silica fume dan 

superplasticizer dalam campuran beton. Sedangkan pada pengujian kuat tekan beton 

terjadi peningkatan kuat tekan secara signifikan dengan adanya penambahan silica 

fume. Hal tersebut dikarenakan silica fume mengandung bahan pozzolan yang dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap sulfat. 
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ABSTRACK 

 

THE EFFECT OF SOKING FC 30 CONCRETE USING SULFURIC ACID 

USING SILICA FUME AS A CEMENT SUBTITUTION ON CONCRETE 

DURABILITY 

 

          The durability of concrete is influenced by the ratio of quaity mixture and the 

consituent materials. To improve the quality of concrete materials, it’s necessary to 

develop technology in the mixed material in concrete namely silica fume . in the 

research durability testing was carried out using sulfuric acid with subtitution of 

silica fume as the mixed material in concrete by anallyzing the effect of using 10% of 

the amount of cement on setting time and compressive strength of concrete. With the 

aim of research to determine the effect 10% silica fume subtitution and addition of 

1,5% superplasticizer by immersion using sulfurid acid on the durability of concrete. 

This research uses experimental methods. The results of the research show that the 

addition of silica fume and superplasticizer in the concrete mixture can making the 

setting time faster than without the addition of silica fume and superplasticizer in the 

concrete mixture, Meanwhile intesting the compressive strength of concrete, There 

was significant increase compressive strength with the addition of silica fume. This is 

because silica fume contains pozzolanic ingredients which can increase resistance of 

sulfates. 
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