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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR TOHOR TERHADAP NILAI KUAT 

GESER TANAH LEMPUNG LUNNAK 

 

Tanah memainkan peranan penting dalam  teknik sipil karena  merupakan komponen 

fundamental dalam konstruksi bangunan. Tergantung pada letak geografis tanah 

tersebut memiliki fitur sifat dan jenis yang tidak selalu sama. Jenis tanah yang umum 

adalah tanah liat. Di Palembang terdapat suatu wilayah yang terdapat tanah lempung 

yang salah satunya di Jalan R. Dentjik Asaari, Kecamatan Talang Kelapa, Kota 

Palembang Oleh karena itu dilakukan penelitian pengaruh stabilisasi tanah dengan 

penambahan kapur tohor pada tanah lempung untuk mendapatkan hasil nilai 

maksimum kuat geser tanah ( Direct Shear). Stabilisasi yang bisa dilakukan pada 

lempung salah satu cara melunakkannnya adalah dengan menambahkan bahan kimia 

seperti kapur tohor. Hasil dari pengujian direct shear mendapatkan nilai pemasangan 

0,336 kg/cm2 pada sampel tanah asli. Pada pengujian direct shear dengan variasi 

campuran tanah asli + 5% kapur tohor mendapatkan nilai sebesar 0.398 kg/cm2, pada 

variasi campuran tanah asli + 15% kapur tohor nilai kohesi mengalami penurunan 

sebesar 15% dari nilai kohesi tanah asli. Pengujian direc shear pada variasi campuran 

tanah asli + 20% kapur tohor mengalami peningkatan tertinggi sebesar 135.05% dari 

nilai kohesi tanah asli 
 

Kata Kunci : Tanah, Kapur Tohor, Kuat Geser, Kadar Air 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ADDING TOHOR LIME ON THE SHEAR STRANHT 

VALUE OF SOFT CAMP SOIL 

 

Soil has an important role in civil engineering, because soil is the basic supporting 

component of building construction. Based on geographical location, land has 

characteristics and types that are not always the same. A common type of soil is clay 

soil. In Palembang there is an area where there is clay soil, one of which is on Jalan 

R. Dentjik Asaari, Talang Kelapa District, Palembang City. Therefore, research was 

carried out on the effect of soil stabilization by adding quicklime to clay soil to get 

maximum results on the shear strength value of the soil. (Direct Shear). By increasing 

the bearing capacity of the soil by increasing soil parameters such as . One way to 

stabilize soft clay is by adding chemicals such as quicklime. The results of the direct 

shear test obtained a cohesion value of 0.336 kg/cm2 on the original soil sample. In 

the direct shear test with a variation of the original soil mixture + 5% quicklime, the 

value was 0.398 kg/cm2, with a variation of the original soil mixture + 15% quicklime 

the cohesion value decreased by 15% from the original soil cohesion value. Direct 

shear testing on variations of the original soil mixture + 20% quicklime experienced 

the highest increase of 135.05% of the original soil cohesion value. 

 

Keywords : Soil, calcium oxide, Shear Strength, Water Content 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

proposal penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan Kapur Tohor Terhadap Uji 

Kuat Geser Tanah Lempung Lunak ”.  

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana teknik (S1) di program Studi Teknik Sipil, Universitas Indo 

Global Mandiri Palembang. Proposal penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat 

bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Marzuki Alie., SE. MM. Selaku Rektor Universitas Indo Global 

Mandiri Palembang. 

2. Ibu Dr. Sumi Amariena Hamim, ST., MT., IPM ASEAN Eng. Selaku Wakil 

Rektor dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri 

Palembang. 

3. Bapak Anta Sastika, ST.,MT.,IAI selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Indo Global Mandiri Palembang. 

4. Sartika Nisumanti, ST.,MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Indo Global Mandiri Palembang. 

5. Terimakasih kepada Ibu Dr.Ir. Reviamty Nurmeylindari, S.T.,M.T,IPM.,Eng 

selaku pembimbing I dan Ibu Ghina Amalia,S.T.,M.T selaku pembimbing II di 

program studi Teknik Sipil Universitas Indo Global Mandiri. 

 

Yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan 

Laporan Skripsi 

 Pada kesempatan ini juga penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan baik data informasi dan pengungkapan dalam penulisan. Oleh karena itu 
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penulis mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

penyempurnaan penulisan Laporan Skripsi ini. 

 Demikianlah Laporan Skripsi ini Penulis sampaikan, dengan harapan penulisan 

laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, serta dapat 

bermanfaat bagi kita semua dalam menunjang kemajuan ilmu di bidang teknik sipil 

khusunya dalam pelaksanaan pembuatan jalan. 

 

 

                                                                                                                                       

Palembang,25 Agustus 2023 

                            Penulis 

  

 

                                                                                               Siti Nur Afia Jayanti 

                                                                                       2019250047 
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